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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 162/DLS/2017

Badania prébki materiatu hydroizolacyjnego ,,Wibrofiltr WF 100” dostarczonej do
badan przez firme NOISE-CAR Sp. z 0.0. w zakresie zawarto$ci wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
Zleceniodawca: NOISE-CAR Sp. z o.0. Zlecenie: UP/DLS-21939/0R
ul. Krélewska 65a/1
30-081 Krakow

Nazwa obiektu badan Prébka materiatu hydroizolacyjnego pochtaniajgcego drgania
samoklejgcego sie

Oznaczenie zleceniodawcy: Wibrofiltr WF 100

Numery prébek wg R-DLS/7: 162/17/P1

Data dostarczenia obiektu badan: 13.03.2017 1.

Data rozpoczecia / zakoiczenia badan: 14.03.2017 r. / 31.03.2017 1.

Miejsce badan: Laboratorium Inzynierii Materiatowe] i Srodowiska
Numer probki | Stwierdzenie zgodnosci/niezgodnosci z wymaganiami

Testing and assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the course of awarding the GS
mark - Specification pursuant to article 21(1) no. 3 of the Product Safety Act (ProdSG) — AfPS GS 2014:01
PAK, Federal Institute for Occupational Safety and Health

Kategoria 2
Zawarto$¢ poszczegolnych WWA: chrysen, benzo[alantracen, benzo[b]fluoranten
benzo[k]fluoranten, benzolj]fluoranten, benzo[a]piren, benzo[e]piren,

indeno[1,2,3-c,d]piren, dibenzo[a,hlantracen, benzo[g,h,ijperylen, ponize 0,5 mg/kg
w stosunku do masy materiatu z dodatkiem WWA

Suma zawartos¢ WWA: acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen,
fluoranten, piren ponizej 10 mg/kg w stosunku do masy materiatu z dodatkiem

VWWA

Zawartosé naftalenu ponizej 2 mg/kg w stosunku do masy materiatu z dodatkiem
WWA

Suma zawartosci 18 WWA ponizej 10 mg/kg w stosunku do masy materiatu

162/17/P1 z dodatk!em WWA

Kategoria 3

Zawartosé poszczegobinych WWA: chrysen, benzo[alantracen, benzo[b]fluoranten
benzo[k]flucranten, benzolj]fluoranten, benzo[a]piren, benzo[e]piren,

indeno[1,2,3-¢,d]piren, dibenzo[a,hlantracen, benzo[g,h,ilperylen, ponizej 1 mg/kg
w stosunku do masy materiatu z dodatkiem WWA

Suma zawartos¢ WWA: acenaftylen, acenaften, flucren, fenantren, antracen,
fluoranten, piren ponizej 50 mg/kg w stosunku do masy materiatu z dodatkiem
WWA

Zawartos¢ naftalenu ponizej 10 mg/kg w stosunku do masy materiatu z dodatkiem
WWA

Suma zawartosci 18 WWA ponizej 50 mg/kg w stosunku do masy materiatu z
dodatkiem WWA
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Numer probki | Stwierdzenie zgodnosci/niezgodnosci z wymaganiami

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006 r. - REACH),
(Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1-794, z p6zn. zm.)

Zawartosc poszczegolnych WWA: benzo[a]pirenu, benzo[e]pirenu,
162/17/P1 benzo[alantracenu, chryzenu, benzo[b]fluorantenu, benzo[j]fluorantenu, 5
benzo[k]fluorantenu, dibenzo[a,h]antracenu, ponizej 1 mg/kg w stosunku do masy
materiatu z dodatkiem VWWA
znaki ,+'= zgodne z wymaganiami ,-" — niezgodne z wymaganiami

Uwaga: stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami jest oparte na poziomie ufnosci 95% dla niepewnosci rozszerzonej
wynikow pormiarow, na ktérych oparto decyzje dotyczgca zgodnosci, Y

Prowadzgcy badanie: drinz. Monika Gawlik-Jedrysiak
""""""""""""" fimig TNazwisko/ ~~ ™~ T il
Zespot wspotpracujacy: dr Renata Budzynska-Bartori

/Imie i Nazwisko/

Autoryzujacy: dr hab. inz. Beata Grynkiewicz-Bylina,
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SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI ODNOSZACE SIE WYELACZNIE DO BADANEGO OBIEKTU
KOMAG ZOBOWIAZUJE SIE DO ZAGHOWANIA POUFNOSCI WYNIKOW BADAN | BEZ ZGODY ZLECENIODAWCY NIE BEDZIE
" ICH ROZPOWSZECHNIAC UWAGA NIE DOTYCZY PRZYPADKOW GDY PRZEPISY PRAWA STANOWIA INACZEJ
PRACA JEST WEASNOSCIA LABORATORIUM. BEZ WIEDZY | ZGODY AUTOROW PRACY NIE MOZNA DOKONYWAC ZADNYCH
ZMIAN ANI JEJ POWIELAC INACZEJ, NIZ W CALOSCI.
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Opis prébek

Probka materiatu hydroizolacyjnego pochtaniajgcego drgania samoklejacego sie.
Prébka zostata pobrana i przekazana do badan przez zleceniodawce.

Zakres i metody badawcze

Procedura badawcza

Lp. Badane cechy Metody badawcze Hetna

Zawartosc wielopierscieniowych | Metoda chromatografii gazowej
1. | weglowodorow aromatycznych z tandemowa spektrometrig mas
(WWA) (GC-MS/MS)

PB-DLS/38, wyd. 3; 2016

Wyniki badan

Lp. | Nr prébki Zawartos¢ WWA [mg/kg]
benzo[a]piren
<01
benzole]piren
<0,1
benzo[a]antracen
<01
chrysene
<0,1
benzo[b]fluoranten
<0,1
benzoljJfluoranten
<0,1
benzolK]fluoranten
<01
dibenzo[a,h]antracen
<0,1
benzo[g,h,ijperylen
<01
indeno(1,2,3-cd)piren
<01
acenaften
<01
fluoren
<01
acenaftylen
<0,1
fenantren
<0,1
piren
2,89
antracen
<01
fluoranten
<0,1

naftalen U
0,36 +£ 0,06
Uwaga: warlo$c niepewnosci pomiaru U stanowi niepewno$c rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspoiczynniku
rozszerzenia k = 2, zgodnie z instrukcjg ogéing 10-DLS/03.
Wyniki i zwiqzana z nimi niepewno$c/ odchylenie standardowe odnosza sie jedynie do badanej probki i nie dotyecza partii
wyrobu / substancji / materiatu, z kiérej probka byla pobrana
Rozdzielnik — 2 egz.
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